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Talli

Tuohimalkakatto

Kattoihin tarvittavat tuohet oli hankittu jo edellisena vuotena. Tavarantoimittaja Jespuu Oy Joensuusta oli
leikannut tuohet 50 cm x 50 cm arkkeihin ja pakannut ne noin 10 m2:n nippuihin. Malkapuut kerasi Heikki
Ovaskainen Valtimon metsista. Malkapuut kuorittiin ja veistettiin Lapinlahdella Lapiomies Oy:n varikolla.
Réaystaille tarvittavat juurikoukut kerattiin metsanhoitaja Pentti Rythin metsasta Lapinlahden Pallikaalta.



Pohjoislappeella huovan alla oli lahes yhtendinen pare.



Pareitten poistaminen oli vaivatonta, silld parenaulat olivat ruostuneet Iahes kokonaan.



Ylimmainen seindhirsi oli yhtendinen ja siind nakyi selkedsti tuohikattovaiheen aikaiset juurikoukkujen
paikat.



Ruodelaudoitus oli varsin hyvassa kunnossa. Raystasta avattiin, jotta juurikoukut voitiin asentaa seinan ja
vanhan laudoituksen véliin. Lahoimpia ruodelautoja vaihdettiin ja paikattiin.

Paikkalauta voitiin tukea juurikoukun varaan.



Parekattovaiheen rakenteet olivat hyvakuntoiset. Rakenteen kerroksellisuus paatettiin sailyttaa. Jotta
tuohikaton tuulettuminen voitiin varmistaa, ruoteitten paalle naulattiin 25 x 50 rimat. Rimojen vélissa on
noin 25 mm rako. Parekattovaiheesta jatettiin noin neliometrin kokoinen fragmentti pohjoislappeen
harjalle. Fragmentti ndkyy tallin ullakolta ruoteitten valista.




Jatkos sovitettiin juurikoukun kohdalle.

Lammuskaiteet sovitettiin juurikoukkuihin veistamalla parrujen takapinnat koukkujen kohdalta sopiviksi.



8

Alin tuohikerros ladottiin vaakasuuntaan. Alin kerros ulottuu paatyraystaan ohi, jotta se kuivuessaan
kiertyisi raystaan ympdrille. Toinen kerros ladottiin noin puolen arkin limityksellad. Kerrokset kiinnitettiin
nitojalla arkkien ylareunasta alustaan. Ndma pohjimmaiset tuohet muodostavat yhtenaisen kerroksen, joka
ei limity ylempien tuohien kanssa. (Tata tapaa oli kaytetty ainakin P6ljan kotiseutumuseolla. Kiinnitykseen
sielld oli kaytetty levedkantaisia nauloja. Kun kattoa uusittiin, ei pohjakerroksia tarvinnut poistaa, silla
tuohet olivat sailyneet vaurioitumattomina vuosikymmenet.)

Lisakerrokset pyrittiin latomaan siten, ettd vaakasuuntaan tulee kolme kerrosta ja pystysuunnassa samoin
kolme.
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Tyon ajaksi sattui jokseenkin tuuleton jakso, joten loivalla katolla ei tullut kiire painomalkojen kanssa.
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Ajoittain vaikeutena oli tuohien valuminen. Tosin ndin tuli vain lisakerroksia. Eika tdama epajarjestys
huononna lopputulosta. Jos tuohia ei olisi leikattu sadanndllisiksi, tilanne olisi hieman samankaltainen.
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Paatyraystaan tuohi kddntyi toivotulla tavalla.

Malkojen osittain teroitetut paat nojaavat muotoiltuun lammuskaiteeseen.
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Lopuksi malkojen paalle laitetiin painopuu, jonka paélle lisattiin kivia.

Painopuut sidottiin paikoilleen turvallisuussyista sinkityilla teraslangalla.



Uusi koriste kiinnitettiin paikoilleen ja alkuperainen kiinnitysnauloineen tallennettiin tallin ullakolle.

[tapaadyn koriste on alkuperdinen.

Taman lyhyen selostuksen tarkoitus on helpottaa kohteesta otetuista valokuvista tehtavaa tulkintaa.

Valokuvat ja niiden kadyttooikeus luovutetaan museolle, kohteen suunnittelijoille ja museon ylldpidosta
vastaaville yhteisoille.

Matti Valkonen

restaurointimestari

Rakennus- ja restaurointiliike Lapiomies Oy
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